
Important 

 

 

Pentru a evita curbarea lemnului acest produs trebuie tinut in ambalajul original, in incaperea in care 

urmeaza sa fie montat, 4-5 zile pentru aclimatizare, iar apoi se desface ambalajul si se mai tine 2 zile 

(in cazul in care se debiteaza termenul se mai prelungeste cu 4-5 zile). Dupa aclimatizare, se da cu un 

strat de lac, pentru protectie si pentru inchiderea porilor. In cazul in care se observa totusi curbarea 

lemnului, se recomanda asezarea pe podea in incaperea unde urmeaza sa stea si pe curbura se 

aseaza unul sau mai multe corpuri solide, astfel incat produsul sa revina natural in decurs de 2-3 zile 

la forma initiala. 


