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CARACTERISTICI

+ Permite aplicarea in strat de la 2 la 6 mm

* Timp de lucru optim

* Nivelare si aplicare foarte usoare
» Suprafata finala neteda

» Consistenta foarte cremoasa

» Rezistenta mare, in timp scurt

* Grad mare de aderenta

+ Culoare alba

» Aplicare manuala si mecanizata

Aspect final
neted

DOMENII DE UTILIZARE

Ceresit CT126 este destinat acoperirii suprafetelor de beton,
tencuieli de ipsos, ciment, var-ciment, tinci pe baza de ciment,
gleturi de incarcare pe baza de ipsos sau gleturi de ciment, etc.
Recomandat atat la lucrarile noi, cat si la lucrarile de renovari si
reparatii ale finisajelor interioare, in locuri uscate fara umiditate
permanenta.

Se poate aplica intr-un singur strat sau Tn straturi succesive,
umed pe umed. Suprafata gletuitd cu Ceresit CT 126 va deveni
perfect neteda, de un alb mat.

Daca se doreste, gletul poate fi vopsit dupa uscare cu vopsele pe
dispersie sau pe baza de pigmenti organici.

Pentru realizarea unui finisaj alb de mare finete se poate folosi
gletul de finisaj Ceresit CT 127 amorsat in prealabil obligatoriu cu
amorsa Ceresit CT 17 diluata 1:1 sau Ceresit CT 7.

PREGATIREA SUPRAFETEI DE BAZA

Stratul suport trebuie sa fie uscat, desprafuit, portant, fara
exfolieri sau eflorescente, lipsit de substante antiaderente
(grasimi, bitumuri, decofrol, praf) si sa nu fie inghetat. Straturile
superficiale, nerezistente, vor fi inlaturate. Suprafetele din beton
si tencuiala traditionala pot fi reparate cu mortarul Ceresit CT 29.
In cazul suprafetelor critice de beton (beton lucios) se recomanda
utilizarea amorsei Ceresit CT 19 Beton Contact (timp de uscare
12 ore), iar pe suporturi cu absorbtie ridicata (tencuieli poroase,
tencuieli foarte uscate, tencuieli de ipsos), amorsa Ceresit CT
17 (dilutie 1:1) (timp de uscare cca. 4 ore, in functie de conditiile
atmosferice). In cazul tencuielilor noi, dup& respectarea timpului
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de uscare (min. 10 zile/cm grosime) se trece la operatia de
gletuire a suprafetei, cu tratarea in prealabil cu amorsa Ceresit
CT 17 (dilutie 1:1). Straturile de vopsea trebuie slefuite, iar in
cazul vopselurilor care se exfoliaza acestea trebuie indepartate.
In cazul renovarilor pe suprafete vechi, cu absorbtie scazuta
(suprafete lucioase) se recomanda utilizarea amorsei Ceresit CT
19 Beton Contact.

Toate elementele din otel trebuie protejate de contactul direct cu
gletul, deoarece acesta are o actiune coroziva. In acest scop se
utilizeaza vopsele speciale sau folie de protectie. Nu se aplica
pe lemn, placi aglomerate de lemn, plastic. Se poate aplica
pe vopsele de ulei, cu conditia ca acestea sa fie asperizate si
amorsate cu Ceresit CT 19. De ex. braie de vopsea de ulei cu
rezistenta buna la suport, in cazul renovarilor de scoli si gradinite).

MOD DE APLICARE

Ceresit CT 126 se va introduce in cantitatea masurata de apa
rece si curatd si se va amesteca cu ajutorul unui mixer electric
pana la obtinerea unei mase uniforme, fara aglomerari. Dupa
3-5 minute se va amesteca din nou. Nu se vor folosi recipiente
si ustensile ruginite, murdare sau cu urme de alte substante
(vopsea, glet intarit, diluanti etc.).

Materialul preparat se aplica cu o gletiera de inox curata, Tn
grosime de maxim 6 mm. Se poate aplica si al doilea strat, aplicat
proaspat in proaspat, dupa intarirea primului strat (in cca. 60 - 90
de minute de la aplicarea primului strat pe suprafata suport) sau
dupa uscarea completa a primului strat si amorsarea acestuia in
prealabil cu Ceresit CT 17 (diluat 1:1).

CERESIT_CT 126_TDS_09_2026



©
N
-
-
(&)
.'E
(]
E
[ ]
v

Straturile aplicate se pot finisa prin lisare cu spatula pentru
glet inainte ca materialul sa faca priza. Suprafata uscata poate
fi slefuitd cu hartie abraziva. Praful rezultat se va curata de pe
suprafata suport cu o perie/bidinea/pensula moale. Dupa uscarea
completa, pentru obtinerea suprafetelor deosebit de fine si super
albe, se recomanda aplicarea unui strat fin de glet pe baza de
ciment Ceresit CT 127 sau Ceresit IN 46 glet gata preparat,
obligatoriu amorsat in prealabil cu Ceresit CT 17 (diluat 1:1) sau
cu Ceresit CT 7.

Atat instrumentele, cat si suprafetele care au fost murdérite cu
acest glet se vor spala cu apa, iar resturile intarite vor fi inlaturate
mecanic. Masa pregatita trebuie utilizata intr-un interval de aprox.
40 - 60 minute de la preparare.

Aplicare mecanizatd: Poate fi aplicat cu masina de gletuit cu
mixare continud cat si separatd. Consistenta materialului se
regleaza pana la obtinerea unui material cremos, omogen si fara
aglomerari. Nivelarea se face manual cu fierul de glet.

Pe suprafetele gletuite cu Ceresit CT 126 se pot face rectificari
(corectii) fine cu gleturile Ceresit IN 46 si Ceresit CT 127
obtindndu-se un finisaj foarte neted, cu rezistentd mecanica
foarte buna.

Testele pentru aplicarea mecanizata au fost efectuate cu
echipament de tip PFT Ritmo Power Coat. Cu toate acestea,
alegerea echipamentului de mixare este in sarcina aplicatorului si
se va face Tn urma testelor de aplicare.

Nota:

Lucrarile se vor face in conditii lipsite de umezeald, la o
temperatura a aerului si a suportului cuprinsa intre 5°C si
30°C. Toate datele tehnice prezentate se refera la conditii de
temperaturéd de 23°C si umiditate relativa a aerului de 50%. Tn
alte conditii, parametrii materialului pot suferi modificari. Tn cazul
contactului materialului cu ochii, acestia se vor clati din abundenta
Cu apa si se va solicita sfatul medicului.

RECOMANDARI

Producatorul garanteaza calitatea produsului, dar nu poate
influenta conditiile si modul lui de utilizare. Tn cazul unor situatii
neclare (atipice) se recomanda efectuarea unor incercari proprii
de utilizare a produsului.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data de fabricatie, Tn conditii uscate si spatii
acoperite, in ambalajul original, nedeteriorat.

AMBALARE

Saci din hartie de 20 kg.
Saci din plastic de 5 kg.

Ceresit impreund, construim
pentru generdtiile viitoare

Fabrica noastra
functioneaza cu

100%

ENERGIE ELECTRICA REGENERABILA*

*Henkel isi acoperd integral necesarul energetic al unitafilor de productie prin certificate dedicate de energie
regenerabild, achizifii directe de energie din surse regenerabile sau prin productie proprie de energie verde,
in funcfie de specificul fiec@rui amplasament.

DATE TEHNICE

Compozitie: amestec de ipsos cu compusi
minerali i aditivi
Densitate: aprox. 0,9 kg/dm?®

Proportia amestecului:

cca. 1,9 - 2,2* | apa/5 kg CT 126
cca. 7,5 -8,5" | apa/20 kg CT 126
*Aplicare mecanizata

Timp de punere in opera:

cca. 60 minute

Temperatura de punere in opera:

+5°C pana la +30°C

Consum orientativ:

cca. 1 kg/m?/mm

Aderenta la suport:

2 0,4 N/mm?

Rezistenta la compresiune:

2 2 N/mm?

Timp de uscare:

cca. 24 ore/strat de 5 mm

Timp de nivelare:
» aplicare manuala:
« aplicare mecanizata:

cca. 20 min
cca. 40 min

Timpul de nivelare poate varia in functie de conditiile atmosferice si

absorbtia stratului suport.
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